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Dosiertes Nachschmieren
oder Lebensdauerschmierung

Die Lebensdauer von Walzlagern
kann durch eine fachgerechte
Wartung deutlich verlangert werden
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Dosiertes Nachschmieren
verdrangt Fremdstoffe

Die Nutzungsdauer von Walzlagern in landwirt-
schaftlichen Geraten wird maBgeblich von den
Umgebungseinflissen bestimmt. Daher kann die
Moglichkeit der Pflege (Wartung) durch das Nach-
schmieren zur Lebensdauerverldngerung eine kos-
tenglnstige Alternative zum kompletten Aus-
tausch der Lagerung sein.

Durch Wartung kann die Korrosion der Bauteile
aufgrund anhaftender oder eintretender Verunrei-
nigungen vermieden werden. Ein  Schmiernippel
ermdglicht ein dosiertes Nachschmieren mit um-
weltvertraglichen Schmierstoffen. Zudem wird da-
fur gesorgt, dass im Lager selbst nur Fett vorhan-

den ist und Bodenpartikel und andere Fremdstoffe
verdrangt werden. Die bei der groben Reinigung
mit scharfem Wasserstrahl eventuell ins Lager ge-
langende Feuchtigkeit wird ebenfalls durch das
Nachfetten aus dem Lager gedrtickt. Dadurch wird
die Nutzungsdauer des Kugellagerelementes ver-
langert.

Automatische Schmierung
reduziert Wartungsarbeiten

Wer sich das manuelle Nachschmieren ersparen
maochte, kann allerdings je nach Maschinenherstel-
ler auch auf eine Direktschmierung zurtickgreifen.
Dies ist die bequemste Form der Nachschmierung.
Dort wird automatisch geschmiert. Es muss ledig-
lich-ab und zu der Vorratsbehalter mit Fett bezie-
hungsweise Ol nachgefiillt werden.

Die Bodenbeschaffenheit spielt naturlich eine be-
sondere Rolle. Lehmiger Boden ist nicht nur schwe-
rer zu bearbeiten als ein sandiger Boden, sondern
bleibt auch starker haften. Die Arbeitsbreite der
bodenbearbeitenden Gerate ist in den vergange-
nen Jahren mit den groBeren Ackerflachen eben-
falls immer weiter gestiegen. Auch dort gilt ,Zeit
ist Geld” und ein Ausfall von Geraten ist nicht ak-
zeptabel. Die Nutzung gerade wahrend der Saison
soll mit einem weitgehend eingeschrénkten Auf-
wand an Servicearbeiten moglich sein. Bei Maschi-
nen, die nicht ganzjahrig eingesetzt werden, sind
die Standzeiten allerdings ausreichend lang, um
durch manuelle Wartungsarbeiten Kosten zu re-
duzieren.

Herausforderung Scheibenegge

Sehen wir uns eine Scheibenegge an. Im Acker lie-
gende Steine belasten die Sascheiben und kénnen
die Oberflache der Scheiben beschédigen. Anhaf-
tendes Erdreich wird gelegentlich bei der Reinigung
mit einem scharfen Wasserstrahl entfernt.
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Die hohen Kraftbelastungen durch StoBe auf
Steinbrocken werden durch die zweireihigen
Schragkugellager aufgenommen. Die Olfillung
dient als ,Lebensdauerschmierung”, so dass auf
Wartung verzichtet werden kann; eine Nach-
schmierung entfallt.

Der Schutz des Lagers kann in solch extremen Fal-
len sehr effizient von Lagerflansch, Dichtring (Wel-
lendichtring/Nilosring) und Markenfett tbernom-
men werden. Diese Lagereinheiten sorgen dafir,
dass nur die Kraftbelastung auf das Lager wirkt
und nicht zusatzlich Erdreich oder Feuchtigkeit ins
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Lager gelangt. Allerdings nimmt dadurch selbst-
verstandlich das Eigengewicht der Maschine zu.

Mulchgerate mit Gehauselagern
aus stabilem Spharoguss

Betrachten wir zum Beispiel die Lagerung der Wal-
zen an Mulchgeraten, wie sie von Kommunen fur
die Bearbeitung von Grinflichen/Boschungen
verwendet werden. Die bei Grlnschnitt anfallen-
de aggressive Feuchtigkeit greift alle metallischen
Bauteile an, die nicht gegen Korrosion geschitzt
sind. Beim Schnitt von Strduchern und Asten tre-
ten zudem enorme Krafte auf. Deshalb kommen
dort Gehduselager zum Einsatz, deren Gehduse
aus dem stabileren Spharoguss die héhere Sicher-
heit gegen Gewaltbruch bietet, als der normale
Grauguss.

Die Abdichtung des Lagers ist zweiteilig aufgebaut
und dadurch sehr effizient wirksam: Den duBeren
mechanischen Schutz tbernimmt die auf dem In-
nenring des Lagers befestigte Blechscheibe, auch
Schleuderscheibe genannt. Diese halt den groben
Schmutz vom Lager fern. Die in der ,,zweiten Reihe”,
dahinter liegende Dichtung aus Nitryl-Butadien-
Rubber (NBR) schitzt das Lager in der Funktion,
ahnlich wie wir es von Rillenkugellagern kennen.
Durch Wartung kann die Korrosion der Bauteile
durch den anhaftenden beziehungsweise eintre-
tenden Grinschnitt vermieden werden. Dosiertes
Nachschmieren mit umweltvertraglichen Schmier-
stoffen sorgt dafur, dass im Lager nur Fett vorhan-
den ist und Grinschnitt und andere Fremdstoffe
verdrangt werden.




